
  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 20383–74 
ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК 

РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ ОТ 1600 ДО 2000 ММ,  
ШИРИНОЙ ОТ 1200 ДО 1600 ММ. 

Конструкция и размеры 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 20383:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

 ГОСТ 21079-75 
СТЕНКИ, БОРТА И РЕБРА ЖЕСТКОСТИ 

 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ. 
Размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21079:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 
  

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 

 
ГОСТ 20384–74 

ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: 
ДЛИНОЙ ОТ 400 ДО 500 ММ, ШИРИНОЙ ОТ 300 ДО 400 ММ. 

Конструкция и размеры 
 

 прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 20384:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21080-75 
ПРИЛИВЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИТЕЙНЫХ  
МОДЕЛЕЙ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ. 

Размеры 
 

 прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21080:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 20385-74 
ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: 

ДЛИНОЙ  600 И 800 ММ, ШИРИНОЙ 500 И 700 ММ. 
Конструкция и размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 20385:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21081–75 
МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ  АЛЮМИНИЕВЫЕ. ФИКСИРОВАНИЕ 

ОТЪЕМНЫХ ЧАСТЕЙ. 
Конструкция и  размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21081:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 
 



  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21082–75 
МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.  

КРЕПЛЕНИЕ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ. 
Конструкция и размеры   

 
прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21082:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

 ГОСТ  21085-75 
ВЫПОРА ГАЗООТВОДНЫЕ ДЛЯ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ.  
Конструкция и размеры 

 
  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21085:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21083–75 
МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.  

КРЕПЛЕНИЕ ЧАСТЕЙ МОДЕЛЕЙ.  
Конструкция и размеры 

 прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

 
ДСТУ ГОСТ 21083:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21086 -75 
КАЛЕНДАРИ ПОЧАСОВЫЕ И СМЕННЫЕ НАБОРНЫЕ ДЛЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ. 
Конструкция и размеры  

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21086:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21084-75 
МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.  

ФИКСИРОВАНИЕ ПРИБЫЛЕЙ. 
Конструкция и  размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21084:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21088–75 
ВЫТАЛКИВАТЕЛИ С РЕЗЬБОВЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ 

КОКИЛЕЙ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. 
Конструкция и размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21088:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 
 



  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21089–75 
ВЫТАЛКИВАТЕЛИ БЫСТРОСМЕННЫЕ ДЛЯ КОКИЛЕЙ С 

ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. 
Конструкция и размеры    

 
прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21089:2008      

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

 ГОСТ 21092 -75 
ВТУЛКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛОНОК ДЛЯ КОКИЛЕЙ С 

ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. 
Конструкция и размеры 

  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21092:2008 
 

З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21090–75 
ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ КОКИЛЕЙ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

Конструкция и  размеры  
 

прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21090:2008 
 

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21093-75 
КОКИЛИ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. 

 ТОЛЩИНА СТЕНОК. 
Размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21093:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21091-60 
КОЛОНКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОКИЛЕЙ 

С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. 
Конструкция и размеры  

 
  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21091:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21294–75 
ВЫТАЛКИВАТЕЛИ ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ  

СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ. 
Конструкция и размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21294:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 
 



  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21295–75 
ВЫТАЛКИВАТЕЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ  
НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ. 

Конструкция и размеры    
 

прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21295:2008   
З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

 ГОСТ 21298 -75 
ШТЫРИ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ  
НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ. 

Конструкция и размеры 
 

  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21298:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21296–75 
ВТУЛКИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ  

ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ .  
Конструкция и размеры  

 
прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21296:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21299-75 
ШТЫРИ С РЕЗЬБОВЫМ ХВОСТОВИКОМ  

ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ. 
Конструкция и  размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21299:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21297-75 
ВТУЛКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ  

ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ . 
Конструкция и размеры  

 
  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21297:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21300–75 
СОЕДИНЕНИЯ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ 

НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ.  
Конструкция и размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21300:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 
 



  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21301 –75 
СОЕДИНЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С  ЗАЖИМОМ ДЛЯ 

НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ. 
Конструкция и размеры    

 
прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21301:2008   

   З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

 ГОСТ 21304 -75 
КОЛОНКИ ВОЗВРАТА ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ  

СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ. 
Конструкция и размеры 

 
  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21304:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21302 –75 
СОЕДИНЕНИЯ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ С ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 

ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ.  
Конструкция и размеры  

 
прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 21302:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22473 -77 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ  

 КРЕПЛЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ НА 
 КООРДИНАТНЫХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ. 

Конструкция и  размеры 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 22473:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 21303 -75 
СОЕДИНЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 

ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ. 
Конструкция и  размеры  

 
  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 21303:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 
 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22474–77 
ШТЫРИ ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ 
МОДЕЛЕЙ НА КООРДИНАТНЫХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ.  

Конструкция и  размеры 
 

 прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 22474:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

 
 



  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22475 –77 
КРЕПЛЕНИЯ БОЛТОВЫЕ ДЛЯ КООРДИНАТНЫХ  

МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ. 
Конструкция и  размеры    

 
прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 22475:2008   

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

 ГОСТ 22959 -78 
РУЧКИ И ЦАПФЫ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ 

СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ОПОК. 
Конструкция и размеры 

 
  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 22959  :2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22957–78 
ПРОФИЛИ СТЕНОК ЛИТЕЙНЫХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ  

СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ОПОК.  
Конструкция и размеры  

 
прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 22957:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22960–78 
РЕБРА-КРЕСТОВИНЫ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ  

СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ОПОК. 
Конструкция и размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 22960:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту 

України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22958 -78 
ПРИЛИВЫ ДЛЯ РУЧЕК, СКОБ И ЦАПФ ЛИТЕЙНЫХ 
ЦЕЛЬНОЛИТЫХ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ОПОК. 

Конструкция и размеры  
 

  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 22958:2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22961-78 
УШКИ КРЕПЕЖНЫЕ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ  

СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ОПОК.  
Конструкция и размеры 

 
 прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 22961:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 
 



  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22962–78 
УШКИ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ 
ОПОК ПОД ЦЕНТРИРУЮЩИЕ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ. 

Конструкция и  размеры    
 

прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 22962:2008   
З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

 ГОСТ 22964 -78 
ВТУЛКИ-ШТЫРИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ И НАПРАВЛЯЮЩИ 

 ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ОПОК. 
Конструкция и  размеры 

 
  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 22964 :2008 
З наданням чинності від 2008-07-01 

  
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22963–78 
ПЛАТИКИ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕЛЬНОЛИТЫХ  

СТАЛЬНЫХ  И ЧУГУННЫХ ОПОК.   
Конструкция и размеры  

 
прийнято як національний стандарт  

методом підтвердження за позначенням 
ДСТУ ГОСТ 22963:2008 

З наданням чинності від 2008-07-01 
 

 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22965 -78 
ШТЫРИ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ОПОК. 

Конструкция и  размеры 
 

 прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 22965:2008 
 

З наданням чинності від 2008-07-01 

 
ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 
 

ГОСТ 22966 -78 
СКОБЫ ЛИТЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ОПОК. 

Конструкция и размеры  
 

  прийнято як національний стандарт  
методом підтвердження за позначенням 

ДСТУ ГОСТ 22966:2008 
 

З наданням чинності від 2008-07-01 

  
 

 


